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Ácido acético Líquido Previene la precipitación de los óxidos de metal. • • • • • • •
Aceite de pino Líquido Como agente espumante en el proceso de flotación, como 

agente colector de molibdeno. • • • • • • • • • •
Acetato de plomo Sólido Mejora la precipitación del oro y la plata. • • •
Ácido clorhídrico Líquido Como modificador de pH, en el proceso de flotación para 

intensificar o reducir la acción de los colectores sobre la 
superficie del material. En el proceso de lixiviación en la 
recuperación de molibdeno y oro. El ácido clorhídrico se usa 
para convertir el concentrado de esquelita de gran pureza 
(CaWO4) y el wolframato de sodio crudo en ácido túngstico, 
el cual, a su vez, se puede usar para producir tungsteno 
metálico y productos químicos. En el tratamiento de uranio 
y circonio, extracción por solución de minerales de borato, y 
en extracciones de tierras raras de bastnasita (carbonato de 
cerio, lantano e itrio).

• • • • • • • • •

Ácido cresílico Líquido Agente espumante en el proceso de flotación. • • • • • • • •
Ácido nítrico Líquido Proceso de lixiviación para extracción de cobre. • • • • • • • • • • •
Ácido oxálico Sólido En el proceso U.S. Bureau of Mines y proceso con agua regia 

para precipitación de oro. • • •
Ácido sulfámico Sólido Agente de limpieza, elimina óxido e inscrustaciones de cal. • • • • • •
Ácido sulfúrico Líquido En el proceso de lixiviación para extracción de cobre. En el 

procesado de metales para el tratamiento del acero, cobre, 
uranio y vanadio. En la preparación de baños electrolítivos 
para la purificación y plateado de metales no ferrosos.

• • • • • • • •

Ácido tricloroiso-cianúrico 
(TCCA)

Granular, polvo, tabletas En el tratamiento de aguas residuales como biocida 
oxidante. • • • • • • • • •

Arena sílica Granular En el tratamiento de aguas residuales para la filtración. 
Sanblasteo. • • • • • • • •

Bórax anhidro, decahidratado, 
pentahidratado

Granular En el proceso de lixiviación, para separar y limpiar el oro. • • • •
Cal química 90% (hidróxido 
de calcio)

Polvo Depresor de las partículas de ganga durante el proceso de 
flotación, promueve su sedimentación. Durante la molienta 
actúa como regulador de pH. Como floculante de lamas muy 
finas.

• • • •
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Carbón activado Granular Permite un alto grado de adsorción del oro y la plata desde 
las soluciones cianuradas ricas a la superficie. • • •

Carbonato de calcio 
precipitado

Polvo En el tratamiento de aguas residuales mineras. • • • • • • • •
Carbonato de sodio ligero 
y denso

Polvo En el proceso de flotación es un alcalinizador enérgico, 
precipita las sales solubles y tiene un efecto depresor sobre la 
ganga pero no sobre el oro y los sulfuros metálicos (excepto la 
blenda). Dispersa las lamas finas. Como agente lixiviante.

• • • • • •

Carusol 20/40 Líquido Oxidación de productos indeseables en las plantas de 
beneficio de minerales. • • • • • • •

Cianuro de sodio Briquetes Depresor que se usa para el recubrimiento y depresión de 
minerales sulfurados de fierro, cobre y zinc, en el proceso 
de flotación. También es ocupado para extraer y recuperar 
metales como oro y plata, en el proceso de lixiviación.

• • • • • • • •

Cloruro de amonio Polvo En la  recuperación de metales nobles. • • • • • • • • •
Cloruro de calcio Granular Supresor de polvo en caminos. • • • • • •
Cloruro férrico 40% Líquido Como coagulante y floculante para tratamiento de aguas 

residuales. Como agente lixiviante. • • • • • • • • •
Colorantes básicos Polvo Como marcadores de excavación. •
Colorantes al aceite Polvo Para dar color a la pólvora. •
Detergente Mardupol Polvo En el tratamiento de aguas residuales  mineras. • • • •
EDTA alcalino Líquido Se emplea para la extracción selectiva de metales preciosos 

y tierras raras. • • • • • • •
Flomin c 3330, 3430, 3505 Granular Colector dentro del proceso de flotación. • • • •
Hexametafosfato de sodio Granular / polvo Dispersor para minimizar la adhesión a las burbujas de los 

limos finos de ganga, minimiza el impacto en la recuperación 
de cobre.

• • • •
Hidróxido de amonio Líquido Para la disolución de plata y metales reactivos como 

aluminio y zinc, en el proceso de lixiviación. • • • • • • •
Hipoclorito de calcio Granular, tabletas Tratamiento de aguas residuales por clorinación alcalina 

para destrucción de cianuro. • • • • • • •
Hipoclorito de sodio Líquido Tratamiento de aguas residuales por clorinación alcalina 

para destrucción de cianuro. • • • • • • • • • • • •
Isopropanol Líquido Estabilizador y/o agente acondicionador para el invierno. • •
Metabisulfito de sodio Polvo Depresor para sulfuros de zinc y fierro, particularmente en 

minerales con contenido de plata, en el proceso de flotación. • • • • • •
Metasilicato de sodio Polvo En el proceso de flotación como dispersor de la ganga que se 

encuentre finamente pulverizada, en los casos en que tenga 
tendencia a flotar y a ensuciar el concentrado.

• • • •
Metanol Líquido Producto estabilizador y/o agente acondicionador para el 

invierno. • • • • •
Nitrato de plomo Sólido El nitrato de plomo puede mejorar la velocidad de lixiviación 

del oro y la cantidad recuperada, en particular en el 
procesamiento de minerales oxidados parcialmente.

• • • • • •
Nitrato de sodio Sólido Lixiviante enérgico para recuperar elementos nobles de 

concentrados o mineral auríferos. • • • • • • • •
Peróxido de hidrógeno Líquido Destrucción de cianuros en el tratamiento de aguas 

residuales mineras. • • • • • • • • • •
Persol Líquido Oxidación de productos indeseables en las plantas de 

beneficio de minerales. • • •
Polvo de zinc Ad, B Polvo Precipitación de oro y plata en el proceso de lixiviación. • • • •
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Potasa cáustica Escamas Ajusta el pH del fluido para mantener la efectividad de los 
otros minerales. • •

Sal lavada Granular Es utilizada en el proceso de lixiviación. • • • •
Sal industrial refinada no 
yodatada

Granular Es utilizada en el proceso de lixiviación. • • • • • •
Silicato de sodio N, S42, O Líquido En el proceso de flotación se utiliza como dispersor de la 

ganga que se encuentre finamente pulverizada, en los casos 
en que tenga tendencia a flotar y a ensuciar el concentrado.

• • • • • • •
Sosa caústica Escamas, líquido Como modificador de pH, en el proceso de flotación para 

para intensificar o reducir la acción de los colectores sobre 
la superficie del material. Como agente lixiviante.

• • • • • • • • • • • • •
Sulfato de aluminio Granular Agente clarificante para tratamiento de aguas residuales. • • • • • • • • •
Sulfato de cobalto Granular Como catalizador en el proceso electrolítico para la 

obtención de cobre. • • •
Sulfato de cobre pentah c/ch 
pentahnieve

Polvo En el proceso de flotación es un activador que ayuda al 
colector a adsorberse en la superficie del mineral a flotar. • • • • • • •

Sulfato de zinc Polvo Es un depresor utilizado para la flotación selectiva de 
minerales de cobre y plomo de la esfalerita, en el proceso 
de flotación.

• • • • • • •
Sulfito de sodio Polvo Depresor para sulfuros de zinc y fierro. Se usa en reemplazo 

del cianuro de sodio particularmente en minerales con 
contenido de plata, previene la oxidación y por consiguiente 
la activación resultante de la esfalerita (sulfuro de zinc).

• • • • •

Sulfuro de sodio Escamas Reactivo más utilizado en el proceso de flotación para 
sulfurización. • • • • • • •

NUESTROS SERVICIOS:

MATERIAL DE EMPAQUE

Contamos con un gran catálogo de productos para empacar como: películas stretch, saco de polietileno, saco de kraft, venta de envases (totes, tambores, cubetas, porrones) y tarimas, así como, 
máquinas emplayadoras Lantech® para mejorar la productividad al ahorrar tiempo de envoltura, automatizando y haciendo más eficientes los procesos de embalaje. 
Consulta con nuestro ejecutivo comercial. empaque@pochteca.net

SOLUCIONES POCHTECA EN LOGÍSTICA

Conoce nuestra oferta de sevicio:
•	 Vehículos equipados para asegurar la protección de la carga, así como su entrega puntual.
•	 Sucursales para resguardar y acercar la mercancía de nuestros clientes y eliminar el desabasto de materias primas y/o mercancía en plantas de producción.
•	 Capacidad en infraestructura y tecnología para el cumplimiento de requerimientos especiales de nuestros clientes.
•	 Alcance en 33 sucursales en México, 3 en Centroamérica y 5 en Brasil.
•	 Conocimiento, experiencia y estándares para manejar: carga general, carga completa (FTL), logística consolidada (LTL), producto grado alimenticio, producto peligroso y más.
Cotiza con nosotros: servicioslogisticos@pochteca.net

SOLUCIONES AMBIENTALES POCHTECA

Ofrecemos soluciones para resolver la necesidad de nuestros clientes para  la disposición final de residuos, ayudar al medio ambiente o insertarnos en una economía circular.
Nuestra oferta de servicios para este segmento es:

•	 Recolección y transporte de Residuos de Manejo Especial (RME)
•	 Acopio de Residuos Peligrosos (RP)

Cotiza con nosotros: solambientales@pochteca.net

Adicionalmente ofrecemos: 
•	 Destrucciones de inventarios
•	 Destrucciones de marca
•	 Destrucciones de inventarios caducos
•	 Lavado de tanques 
•	 Desazolves
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RSS (RECUPERACIÓN SUSTENTABLE DE SOLVENTES)

Recuperamos el solvente sucio que generan las industrias para limpiarse y reutilizarse, logrando racionalizar el uso de materiales, recursos y disminuir costos. Es una solución sustentable para el
solvente sucio. Pochteca garantiza la idoneidad del producto para volver a insertarse en el proceso del ciclo de retorno, lo cual permitirá mejorar la eficiencia, la productividad, la competitividad y la 
sustentabilidad de las empresas.
Cotiza con nosotros: mexico.pochteca.net/servicios/recuperacion-sustentable-de-solventes-rss/

CASTROL | LUBRICANTES PARA TRANSPORTE E INDUSTRIA

Como distribuidor autorizado de lubricantes industriales Castrol en México, en Pochteca te ofrecemos una amplia gama de lubricantes y grasas para el transporte y la industria. Ofrecemos servicios de 
valor agregado para que el costo total de propiedad sea el más competitivo para tu empresa.

http://mexico.pochteca.net/servicios/recuperacion-sustentable-de-solventes-rss/

